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Nachdem die Fischerei durch Jahvhunderte die Netze aus Flachs
und Hanf hergestellt hatte, inderte sich das Material im Ausgang
des vorigen Jahrhunderts sehlagartig dureh das Auftreten der
Baumwollnetze. MaBgebend fir die Umstellung war die Sinfuhr
von Netzstrickmaschinen, die die Netze im beliehigen Ausmals
verhiiltnismiaBig billig herstellen konnten. Dureh die Steigerung
der Unkosten des Flachsanbaues war dieser Netzrohstoff nieht
mehr rentabel, Ahnliches tral fiir den Hant zu, doch lagen
hier die Verhiiltnisse insofern anders, als er durch seine iiber-
legene Festighkeit bei manchen Fanggeriten durch Baumwolle
nicht zuw ersetzen war.,

Die Fischerei stellt an die Leistungen des Fasermaterials, oder
cenaer genommen der Garne, bestimmte Anspriiche, deren
Kenntnisse erforderlich sind, um die fischereiliche Brauchbar-
keit newer Textilien, besonders der geschaffenen Fasern, be-
wrteilen zw konnen,  lis liegt eegenwiirtie nahe, den Versuch
zu, unternchmen, Zellwolle als Rohmaterial fiie Fischereigerite
heranzuziehen, um cine Verminderung des Banmwollverbrauchs
zi bewirken.

Wird von dem Preis abgeschen und auwch von der Tatsache,
dall die Verwendbarkeit eines  Fischereigeriites nicht allein
vom Material abhiingt, so lilit sich cine Reihe von Ligen-
schaften der Netzgarne herausstellen,

Line grofie Bedeutung kommt dem Gewieht zu. Ziwar ist das
spezifische Gewicht von FFlachs, Hant und Bauwmwolle annihernd
das gleiche, doch ergibt sich in der Fischereipraxis durch den
Unterschied der Berechnung der Garnnummern (Ne) bei Bast-
fasern (274 m) und Baumwolle (768 m) cin fast 3mal so hohes
(Gtewicht der Hantnetze gegeniiber Baumwollnetzen annihernd
eleicher Garnstitrke., Dwreh Kinberechnung der héheren Bruch-
festighkeit des Hanfes LiBt sich dieser Unterschied durch Ver-
wendung  feinerer Garnnummern  etwas abmindern.  [dhere
Netzgewichte bei Zugnetzen erfordern aber eine grolfere Anzahl
von Menschen, stiivkere Hand- oder gar Motorwinden.  Soll
also ein neuwes Grarnmaterial zur Herstellung von Zugnetzen
verwendet  werden, so darf sich  dadureh  das  Netzgewicht
nicht steigern,

Lin zweiter Punkt, der heachtet werden madl, ist die Neap-
[estigheit. Die Forderung der hohen Nafifestigkeit ist vielleicht
die wichtigste, die an die Garne in der Fischerei gestellt wird.
Da die Fischereigerite nur im Wasser verwendet werden, ist
die Trockenfestigkeit ganz gleichgiltie und die NaBfestigkeit
allein entscheidend.  Withvend die Baumwollgarne im nassen
Zustande cine Festigkeitszunahme erfahren, ist dies bei anderem
Material nicht der Fall. Solange die Verminderung gegeniiber
der Trockenfestiglkeit nur 10 bis 209, betrigt, ist diese Abnahme
fiir die  Fischerei durchaus traghar, besonders wenn beriiek-
sichtigt wird, dafy die Fangeerite in der Fischerei noeh verwend-
bar sind, wenn sie mehr als 509, ihrer Anfangsfestigkeit verloren
haben.  ls wird aber immer bei sonst gleichen Kigenschaften
und  gleicher  Garnnummer das festere (rarn zw hevorzugen
sein, Besonders gilt das, wenn es sich wm rensenartige Fang-
geriite handelt, bei denen die Gefahr besteht, dall grolie Fische,
wie Heehte und Zander, durehbrechen. Die Fischerei wiinseht
also maglichst feste Garne, aber andererseits auch maglichst
diinne Garne. Je feiner das Garn ist, desto hesser ist dureh die
eeringe Stanwirkung  die  Fingigkeit.  Alle in der Fischerei
verwendeten Garnnummern stellen einen Kompromily zwischen
diesen beiden Forderungen dar. Da Hanfgarne fester sind als
die entsprechenden Baumwollgarne, miissen z. B, Zugnetze
der FluBifischerei anl steinigem Grund, Legangeln der Kiisten-
fischerei, Treibnetze auf Seeforellen in den Alpenseen oder
solehe aul Lachs und Sechunde in der Ostsee ohne Riicksicht
auf das Gewicht aus Hanf hergestellt werden,

Die  Feststellung  der  Garnfestigkeiten  bei neuem  Material
veniigt allein nicht, es mufl anch die Knotenfestigheit gepriift
werden,  Bei Baumwollgarnen nimmt die  Festigkeit  durch
Knoten wm ungefichr 20 bis 309, ab. Das gleiche gilt fie Hanf-
carne.  Bei den vollsynthetischen  PeCe-Garnen  liegen  die
Festigkeitsverluste durch Knoten hoher, sie werden durch die
Ramiegarne noch iibertroffen (etwa 469%,). Diese Lrgebnisse
wurden allerdings bei unverstricktem Garn mit einem Knoten
erzielt.  Innerhalh des Maschenverbandes cines Netzes liegen
die Verhiltnisse etwas giinstiger.  15ine weitere Verwicklung
entsteht dadurch, dall durch die Konservierung gegen 1Miulnis
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die Knotenfestigkeit der Grarne weiter ungiinstig ln-vinl‘lut&0785
wird. So nahmen in cinem Beispiel die Festigkeiten der Baum-
wollgarne durch Knoten um 250, nach der Konservierung
aber um 34,69 ab. Die Knotenfestigkeit gehirt ebenso wie die
NaBfestigkeit zu den zu pritfenden Faktoren bei der Beurteilung,
ob ein newer Faserstoff netztanglich ist.

Lin weiterer Punkt, der bisher nur wenig heriicksichtigt wurde,
ist die Weichheit bzaw. 1irte cines Netzes, Je weicher ein Netz ist,
desto besser ist die Fingigkeit.  Aus diesem Grunde gehoren
seidene Netze zu den besten Fangeerviiten,  Die 1irte cines
Baumwollgarnes 30/15 Ne  betrigt 2, die cines  Hanfearnes
10/2 Ne 81, Hanf ist also wesentlich hitrter als Bauwmwoll-
carn, was aus der Fefahrung in der Fischerei bekannt ist.
Durch - Konservierung  gegen  Fiulnis - wird  die 1ircte  der
Fischereigeriite weiter gesteigert. und kann das Hundertfache
des Ausgangswertes erreichen,  IFiir reusenartige Geeviite ist das
weniger von Bedeutung, Sie werden in manchen Landesteilen
anch ans Draht hergestellt, Auch fir die gezogenen Geriite
ist die Iirte in weiten Grenzen nicht ansschlageebend, wohl
aber nimmt die Fingigkeit der feinen Stellnetze mit steigender
Harte ab. Da aber andererseits mit der Giite der Konservierung
cegen Fiulnis auch die Hirte steigt, sind in dieser Hinsicht am
vorteilhaftesten solehe Netzmaterialien, die wie das PeCe-Garn
iiherhaupt nicht konserviert zu werden brauchen,

Iing verkniipft. mit der Weichheit st die rage der Rawhheit
baw. Glitte der Netzgarne,  Hanf wird zum Teil deshalb in
der Fischerei vermieden, weil seine Rauhheit die Verschmutzung
der Gerivte, besonders das Ansetzen von Abwasserpilzen, in
mit organischen Abwiissern belasteten Gewissern begiinstigt.,
Die rawhen Netze konnen bis zum villigen Versehluls derMaschen
mit - Abwasserpilzen verschlammen,  Ahnliche  Erseheinungen
konnen in Binnenseen durch Massenentwicklungen von  Dia-
tomeen  entstehen.  Durch Teeren  lassen sich  die Netze
selittent) doch st es kaum ausreichend,  Dazu kommt, dal
sich rauhes Garnmaterial nur schwer von Hand verstricken
lalst,  Der Fischer mufl aber in der Lage sein, Reusen und
Kescher nach seinen lotahrungen selber stricken zu kinnen.
Ist das Material andererseits zu glatt, so besteht die Gefahr,
daly die Maschen sich in den Knoten verschichen,  Dadureh
konmen manche Fische, wie Aale, wieder entkommen, Bei den
sogenannten j,weichen Fischen', zu denen die Bdelfische, wie
die Mariinen, gehoren, ist die Gefahr weniger eroll.

Uber die erforderliche  Dehnbarkeit der Garne Lie Fischerei-
eerite lifit sich mit Sicherheit keine bestimmte Angabe machen,
Die Dehnung der Bawmwollgarne wurde als geeignet befunden,
Garne aus neuen Materialieon miiten daher  entsprechende
Dehnungen  anfweisen.  Bei manchen  Fischereigeriiten, die
bisher aus Hant hergestellt wurden, ist das nicht erforderlich.

Wichtiger ist das Konsprongen (Kiimpen) der Garne im Wasser,
da es zur Verinderung der teilweise gesetzlich vorgeschricbenen
Maschenweiten der Netze fithven kanne Bei Baumwollgarnen
wird mit einem Eingehen von 10 eerechnet,

Als letate der physikalischen Anforderungen an die Netzgarne
sei die Schewerfestigheit genannt,  Besonders ist diese bei ge-
sehleppten Fanggeriten wichtig,  Aber auch die in den grofien
Stromen stehenden Aalhamen und Schokker miissen scheuerfest.
sein. Die Anforderungen hiingen dabei von der Beschaffenheit
des Untergrundes und der Arvt der Konservierung gegen Niulnis
ab. Inoder Hochseefischerei wird die Behandlung mit Leinl
in erster Linie als Mittel zuwe Hebung  der Scheuerfestigheit.
angeschen, Auch fiir Legangeln ist eine gewisse Seheuerfestigkeit
erforderlich, damit sich die Angelhaken an den Ankniipfungs-
stellen nicht abscheuern.

Von den chemischen Kigenschaften, die von den Garnen in der
Fischerei verlangt werden, steht an erster Stelle die Wider-
standsfihighedt gegen Fiulnis. Die celluloseabbanenden Bakterien
stehen in der Reihe der Netzfeinde an erster Stelle. Aber auch
aus Proteinfasern hergestellte Fangeerite, wie seidene Schweb-
netze und RoBhaarangeln, sind der Verrottung, wenn auch im
ceringeren Malie, ansgesetzt. Bei den Cellulosefasern kann von
ciner Widerstandstihigkeit gegen Finlnis kawm  gesprochen

N Zur Bezeichnung der Hirte von Netzgarnen wird die zur
Deformierung von Schlingen unter bestimmten  Bedingungen
crforderliche Kraft in g herangezogen,
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werden, Diese mudd ihnen erst dureh gecignete Verfahren ver-
schafft werden®). s war bereits darand hingewiesen worden,
dali durch  Konservierung  Netzgewicht und  Weichheit un-
griinstig beeinflufit werden. Da die Faulnisstéirke in den einzelnen
Gewiissern verschieden hoeh ist und i.Lln'us"/.«iIli(luu Schwan-
kungen unterlieet und andererseits mit der Leistungsfiihickeit
der Konservierung auch die Unkosten der “l'lhllli“llll;[ steigen,
wird versucht, in jedem Falle den einzelnen Verhiiltnissen an-
gepalite Verfahren zur Anwendung zu bringen.

Die Leistung des Konservierungsmittels hiingt auch von den
Faserstoffen selbst ab. So st bei Hantgarnen bei gleichem
KKonservierungsverfahren die Wirkung lange nicht so gut wie
bei Baumwollgarnen,  Bei allen anf Cellulose  aufbanenden
asern wird daher ihee KNowservierfiligleit zu priifen sein, Mit
der Konservierung ist. meist eine  Farbung verbunden,  ITm
allzcemeinen sollen die Fanggeriite nicht weill sein. Dunkel-
graue und briunliche Farben werden bevorzugt,  ISs oibt aber
anch Ausnahmen, wie hei den Bodennetzen in manchen Alpen-
seen und den Maifischnetzen der lilbfischerei, die aus fang-
technischen Gritnden hell bleiben sollen,  Hier miissen sonst in
der  Fischerei nieht iibliche  Konservierungen angewendet
werden (Tannin-Antimon-Behandlung), die wieder hesondere
Anforderungzen an das Material stellen.

s muli also In-' der Kinfithrung neuer Garnmaterialien cine
Vielzahl von Faktoren beachtet werden, denen je nach Ver-
wenduneszweek der Geriite eine verschieden hohe Bedeutung
zukommt. I gibt zwrzeit kein Netzgarn sehlechthing sondern
je nach den Anforderungen wird  Bawmwolle oder Hant in
verschiedenen  Garnnummern und - mit - verschiedener  Kon-
servierung verwendet,

”')l'l])lll“ man diese Forderungen im Zusammenhang mit der

Frare der Verwendbarkeit von Zellwollgarnen  zur Netz-
herstellune, so steht im Vordergrund die Frage der NaBifestie-

keit. Ist die Festigkeit der regenerierten Fasern an sich schon
geringer als die der nativen, so lommt noch das starke Naehlassen
im Wasser hinzu. Ein iilteres Vistra-Garn hatte nur eine Nal-
festigkeit von 2890 der NaBifestickeit eines Bawmwollgarnes
gleicher Nummer (Newhaws, 19905%), Jis wurde daranfhin ver-
sucht, von der Verwendung reiner Garne der damals zur Ver-
fiigune stehenden Zellwolle abzusehen und  dureh ihre Bei-
mischung zu Baumwolle eine Kinsparung  dieses Rohstoffes
zu erziclen, Die in der Versuchs- und Lehrwirtschaft fiir Seen-
fischercei Jiigerhof  durchgefithrten Versuche mit Mischgarnen
30/18 Ne, hestehend aus 819, Bawmwolle und 169, Vistra,
ergaben, dafi die Trockenfestighkeit wm ruand 69, und die Nal-
hstwkvlt um rand 9%, hinter der Festigkeit 1009 iger Baum-
wollgarne gleicher Garnnuwmmer zuriickblichen. Dieser Unter-
schied wurde als helanglos angeschen.
Fiir die Konservierung gegen Finlnis ergaben die Jigerhofer
Versuche, dals bei Verwendung  an Gerbmitteln,  Beizen,
Carbolineen, Xylamon und  Faktorfirnis die NaBifestigkeiten
der Baumwollgarne durch die Behandhuing allein bis 2o 157,
und his zu 109, hei Mischgarnen herabgesetat worden waren,
Davesen hetrug die Festigkeitsabnahme dureh Konservierung
bei reinem Vistra-Grarn bis zu 219, Dadurch hatte das reine
Vistra-Garn nur noch 379, im besten und 279, im schleehtesten
“alle von der Festigkeit (I(-r dureh Konserviernng am meisten
geschwiichten Baumwollgarne.
Der verschiedene Ausfall der Festigkeitsiinderungen dureh die
Konservierung allein bei Banmwoll- und Vistra-Garnen konnte
auch im hiesigen Iestitut an Hand cines in der Fiseherei iiblie hvn
l\uns(-l\lmnn ssverfahrens bestitigt werden.  Aus diesen V
suchen  sei (l.lh folgende B('Ih])lll mit Banmwoll- und Vistra-
Carn 30/9 Ne wiedergzegeben:

Baun:- Vistra
wolle
ke kyr
Unbehandelt ... .. e R 3.4 2,1
Katechiert .. .. s e s Rk 5 E B Guv s 3,2 1,¢
und gebeizt mit I\dlmmlmhmnmt 3,2 1
und nochmals katechiert ... .. 3.4 1,7
und nochmals gebeiat ..o 3, 1,H
und abschlieffend carboliniert .. 3,0 1,6

Wihrend sich die Festigkeit des Baumwollgarnes im Laufe des
Konservierangsvorgangs kaum dnderte, nahm  diejenige  des
Vistra-(rarnes, l)l‘h()ll(]('lb nach der ersten Beizung mit Kalium-
bichromat zur Fixierung des Gerbmittels (Mangroveextrakt)
um cin Viertel ab.

Bei der geringen Beimischung von Zellwolle in den Mischgarnen
des .lng(,llmim Versuches konnten sich derartige [ uimsvlnvdo
nicht geltend machen.
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Die Pritfung anf Finlnisfestigkeit ergab, dal sich die Misceh-
garne (84:16) in ihrer Bestindigkeit. bei den verschiedenen
Konserviernngen in niehts von den reinen Bawmwollgarnen
unterschieden (Newhaus 1940). Das hestiitigten anel im Jigerhol

durcheefithrte praktische Versuche mit Fise hereigeriiten, Das
kunntv nur darand zariiekgefithet werden, daly (Iu Baumwaoll-
anteil allein maligeblich fir die Leistung der Mischgarne ist.
s wurde daher die Frage aufgeworfen, ob nicht dasselhe

Lirgebnis erzielt werden wiirde, wenn die geringe Beimischune
an Zellwolle wanz weglicle, Die (riite der Konservierung war
immer allein aussehlaggebend fiie die Haltharkeit der Bawm-
wolle, so Zoellwolle abgeraten
wurde.

dall von der Beimischung  der
Bei reinen Zellwollearnen ergab sich auBierdem,
iiblichen  Konservierungen die Widerstandstihigkeit  gegen
Fiulnis wesentlich geringer ist als bei Baumwollzarnen,  Das
zeigte sehr ent die Pritfung der Fiulnisfestigkeit. an den ohen
erwithnten (rarnen 3079 Ne,  Die Kontrolle erfolgte vor der
Behandlung  mit - Carbolinewm  unter  fiir - Cellulosezerstirer
optimalen Bedingungen im Laboratorium.  Nach 10 Tagen
betrug der Festighkeitsverlust hei Bawmwolle nur 89, dagegen
hei Vistra: 829, obgleich die Behandlung im gleichen Gange
vorgenommen worden war,

Aus dem bisher

daly hei den

Gesagten ergibt sich, dali die Zellwollgarne

fiir - Fischereigeriite  nicht  anwendbar  sind, da ihre  Naf-
festicloiten zu gering sind. Kin Ausgleich dareh die Ver-

wendung hoherer Garnnummern ist wegen der Beeintriiehticung
der Fangigkeit nicht maglich.  AuBlerdem mulite festgestellt
werden, dall das Material dureh die iiblichen fischereibetriehs-
miiligen  Netzkonserviernngsverfahren leidet,  Dazu kommt,
dadi sich die Zellwollgarne im Gegensatz zu Baumwolle nach
diesen Konserviernngen als nicht Fiulnishestiindie  erwiesen.
Dadurch werden  Feststellungen  wie die, dafi das Material
wesentlich weicher ist als Baumwolle, wodurch es eine hihere
Fingigkeit: und  bessere Verstrickbarkeit hekommt, ziemlich
nehensiehlich,

Inzwischen sind die Ausriistungen der ,hochnalifesten Strapa-
zierzellwollen weiter verbessert worden, und es wurde die Frage
afgeworfen, wieweit. nunmehr diese newen Zellwollen  netz-
tauglich sind, T allcemeinen konnte allerdings nicht erwartet
werden, dald durch Tmprignierungen mit. Hydrophobierungs-
mitteln oder dureh  Herabsetzung  der  Quellfihigkeit eine
davernde Brauehbarkeit der Zellwollgarne in der Fischerei
crmoglicht wird.,

Fiir die neuen Ve rs‘lulu- (1940) standen verschiedene Vistra-
Netzstiicke der 1, Farbenindustrie A.-Ce. zur Verfiigung, die
von den Ilvrslullmn mit verschicdenen Aunsriistungen 1, 2, 3
und 4 versehen worden waren.

Die in Rahmen ecingespannten Netzstiicke wurden in einem
natiirlichen  Gewidisser in der Zeit vom 18, September  his
0. Oktohor 1940 den Finfliissen der Fiaulnishakterien ausgesetzt.
I diesem Gewidisser betrug die Fiaulnisstiarke im Monat Sep-
tember 96,8 und im Oktober 59,0, Unter Fiwlnisstirke cines
Gewiissers wird seine Fihigkeit, die Festigkeit eines Baumwoll-
varnes 30/15 Ne innerhalh eines Monats herabzusetzen, ver-
standen, Als Mal gilt der Festigkeitsverlust in Prozent des
Anfangswertes (von Brandt, 1941)1),

Da nach den Untersuchungen von Klust (1941)%) an Baumwoll-
carnen zwischen Festigkeitsverlust. und Anteil der zerstorten
FFasern direkte Bezichungen hestehen, beschrinkten sich die
Pritfungen der Zellwollnetze anf die mikroskopische  Unter-
suchung der Faserbeschaffenheit.  Zu diesem Zweek wuarden
von jedem Netzstiick ctwa L mm lange Faserstiickehen ab-
geschnitten und in Natronlauge auf dem (Jl)ikar;im-r aus-
gebreitet. Bei starker \’q-l-rlnlSl-nul" wurde festgestellt, wie viele
der Fasern unbeschidigt, gering Dose hiidigt oder shuk zerstort
waren, Ahnlich wie bei JLuunwnl garnen lieen die Zellwoll-
fasern die durch ()ulllllnm,hdkt,vlwn verursachten  Beschiidi-
gungen in Natronlauge deutlich erkennen. Von jedem Netz-
stitck wurden iiber 200 Faserstiickehen durchgemustert,  Die
Untersuchungen wurden von Dr. Klust dwrchgefithrt,  Das
Kreebnis zeigt die nachfolgende Zahlentafel

Handb.
Stuttgart

Netzkonservierung im Fischercibetrieh.
Lrg.-Bd., zu Bd. V.

%) e, Brandt,
Binnenfischerei Mitteleuropas.
1941.

%) Taserforschg. 14, 133 [1940].
1) Zbl. Bakteriol,, Parasitenkunde,
103, 65 [1941].

5) Ztschr, f. Lischerei,

Infektionskrankh., Abt. 11,

38, 431 [1941].
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Un- Grering Stark
Zustand der Fasern| beschiidigt [ besehiidigt | beschiidigt
0“ |’F“ U/‘/‘
Baumwolle,
unbehandelt 15, 20,8 h8,7
Zellwolle,
unbehandelt 4,8 11,4 83,8
Zellwolle
mit Ausriistung 1 0,9 9,9 14,2
mit Ausriistuny 2 Hl1,T H,6 42,6
mit Ausriistung : 100,0 0,0 0,0
mit Ausriistuny 4 60,D 20,0 14,0

Dieser Versuch bestiitigt wieder die groBere Anfilligkeit der
unbehandelten Zellwolle gegeniiber  Fiulnis im Vergleich zu
Baumwolle. Dureh die Ausriistungen konnte aber die Haltbar-
keit im Vergleich zur unkonservierten Baumwolle in allen
Fillen gesteigert werden, Am meisten tral dies bei der Aus-
riistung 3 zu. Dabei handelt es sich um die Kaurit-KF-Aus-
riistung der 1. (. Farbenindustrie A.-(r.

Bei der Kaurit-KEF-Ausriistung handelt es sich um ein Harn-
stolf- Formaldehydharz, das zur Veredlung von Zellwolle und
Kunstseide herangezogen wird (Merz, 1941)0). U, a. soll diese
Ausristung durch Herabsetzung des Quellungsvermogens der
Fasern die Knitterfestigkeit erhéhen (Weltzien w, a. 1940)7).
Dadurch wird wahrseheinlich das Kindringen von Cellulose-
zerstorern in die Garne und Fasern behindert, Diese Moglich-
Kkeit wird in der Netzkonservierung bereits durch die Anwendung
von Formaldehyd-Harnstoff-Kondensationsprodukten mit Jr-
folg ausgewertet (v. Brandt, 1939)%).

Die Versuche wurden mit unverstricktem Garn 30/15 Ne mit
Kaurit-K F-Ausriistung - fortgesetzt,  Zum  Vergleich  wurde
cine weitere Ausriistung anderer Herkunft (X) herangezogen.
Die Priifung erfolete im Laboratorium unter fiir Cellulose-
zerstorer optimalen Bedingungen,  Die Priifung fiihete  Frl.
Dr. Thumann aus.  Iinerhalhd von 14 Tagen énderte sich die
NuBfcstigheit bei:

Rohbaumwolle ..ot P, .ovonre 48 ant 0,8 ke
Vistra Kaurit K1 .00 ceveeovon 2,0 auf 2,1 kg
VABEEW X csmmssnmesvmmns omss e e von 1,9 auf 0,1 ke

Der Versueh  bestiitigt wiederum  die groflere Widerstands-
fihigkeit der mit Kawrit KI¥ ausgeriisteten Zellwolle eegeniiber
Cellulosebakterien als die Vergleichsproben,
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Withrend es also mit den fite Baumwolle iiblichen Netzkonser-
vierungsverfahren nicht gelang, Zellwolle annihernd gegen die
Zerstorung dureh Cellwlosebakterien zu schiitzen, gelang dieses
mit der Kaurit-KF-Ausriistung, s war nun von Interesse,
die Leistung dieser Behandlung an Zellwolle mit den Bawmwoll-
konservierungen zu vergleichen,  Dazw wurde verschieden aus-
geriistete Baumwolle 30715 Ne zusammen mit Zellwolle mit
Kawrit-IKKF-Ausriistung unter fiie Cellulosebakterien optimalen
Bedingungen im Laboratorinm gepriift.  Das  Frgebnis  war
das folgende:

An- . y oo
fanes- Nach [Nach 56 Tagen
Aunsriistung G 25 i
. lestig- N : Verlust
kei agen| kg o
kelt 0
1. Baumwolle, katechiert. .. ... 6,8 0 100
L ,
2. Baumwolle, wie vor wnd ge-
DOIAE weee e 63 | 63 | 4,6 | 286
3. Baumwolle,  wie  vor und
nochmals katechiert ...... .. 6,0 6,1 6,0 W
4. Baumwolle,  wie  vor und
nochmals gebeizt ..o 3,0 65,2 0,2 6,1
O. Zellwolle, Kauwrit K1 oo 2.4 1,49 0,7 | 70,8

Bei dieser allerdings sehr scharfen Priifung zeigt es sich, dal}
die Kauritausriistung in ihver Leistung fie Zellwolle denin der
Fischerei  weitverbreiteten  Katechubehandlungen  fiir Baum-
wollgarne iiberlegen ist®).  An die verbesserten Verfahren
(2-4) kommt sie aber nicht heran,

Trotzdem bleibt aber die Tatsache bestehen, dall ein Weg
eewiesen wurde, wie das Problem der Zellwollkonservierung
gegon Fiulnis besehritten werden kinnte. Das Haupthindernis
zu ihver Verwendungstithigheit zu Fisehnetzen ist aber immer
noch die zu geringe Nabifestigheit. 1he diese nicht iiberwunden
ist, bleiben reine Zellwollgarne weiterhin fiir - Fischereigerite
unbrauchbar.

6) Melliand Textilber, 22, 278

7y ZKS 45, 320 [1940 .
8) Allg. Discherd-Zty.

L1041 ],

04, 274 [1939]
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